
架橋度と疎水性の修飾度が脂肪酸ベースの洗浄系レオロジー調整に適するように設計されたタイプです。

脂肪酸石鹸主剤系における各種高分子の粘度と降伏値への影響

脂肪酸石鹸主剤系における温度変化に伴う粘度変化率

ＳＣ-200 polymer配合による低脂肪酸塩洗顔料の外観への影響
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各種高分子の配合量 (%)

SC-200 降伏値

脂肪酸28%高分子無配合

HEC 降伏値

SC-200 粘度

HEC 粘度

しっかりとしたペースト
脂肪酸15%高分子無配合

流動性のある柔らかいペースト

脂肪酸15% HPMC 0.5%
若干流動性する柔らかいペースト

脂肪酸15% SC-200 0.5%
しっかりとしたペースト

製造元：Lubrizol

(アクリレーツ/アクリル酸アルキル（C10-30))クロスポリマー表 示 名 称

ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMERI  N  C  I
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保管温度(℃）

SC-200 1.0%
HEC 1.0%

脂肪酸塩ベースの洗浄系レオロジー調整剤 

Carbopol® SC-200 Polymer


